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認 證 編 號： 0961
實驗室主管： 林鈺翰

 
◤ 01. 03   金屬與合金類材料與製品
扣件
M002   外螺紋扣件試片拉伸
ASTM F606/F606M
(4 to 900) kN

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M002   全尺寸螺紋扣件軸向抗拉強度
ASTM F606/F606M 
ASTM F593  
DIN 267 Part 11 (1980) 
JIS B1054-1 
ISO 3506-1
(4 to 900) kN

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M002   全尺寸螺絲扣件墊楔試驗
ASTM F606/F606M 
ASTM F593 
DIN 267 Part 11 (1980) 
JIS B1054-1 
ISO 3506-1
(4 to 900) kN

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M017   外螺紋量測-System 21
ASME B1.3
ASME B1.2
M6 to M24
(1/4 to 1) in

報告簽署人: 蘇元莉

M017   內螺紋量測-System21
ASME B1.3
ASME B1.2
M6 to M24
(1/4 to 1) in

報告簽署人: 蘇元莉
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M017   外螺紋量測-System 22
ASME B1.3
ASME B1.2
(1/4 to 3/4) in

報告簽署人: 蘇元莉

M017   六角孔量測
ASME B18.3 
ISO 4762
M6 to M16
(1/4 to 5/8) in

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M017   外螺紋量測-ISO
ISO 1502
M6 to M24 

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M017   一般目的與大量機器組裝扣件尺寸量測
JIS B1071
游標卡尺: (0 to 300) mm 
分厘卡: (0 to 50) mm 
指示量表: (0 to 25) mm 
轉盤式頭厚機: (0 to 25) mm 
光學投影機: X軸: (0 to 50) mm, Y軸: (0 to 50) mm, 角度: 0 ° to 360 °

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M101   洛氏硬度
ASTM E18 
ASTM F606/F606M 
ASTM F593
ASTM F837
ASTM F879 
ASTM F594
(40 to 100) HRBW
(20 to 65) HRC

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

M153   表面缺陷
ASTM F788-20 (不包含第 6.5.1.4, S1節) 
ASTM F812-12 (不包含第 6.5.2, 7.1節) 
ISO 6157-1: 1988 (不包含第 3.6節) 
ISO 6157-2: 1995 (不包含第 4.4節) 
扣件

報告簽署人: 林鈺翰
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◤ 01. 03   金屬與合金類材料與製品
螺帽
M014   安全負荷
ASTM F606/F606M
ISO 3506-2
ISO 898-2
JIS B1054-2
JIS B1052 (1998) 
DIN 267 part 11 (1980) 
DIN 267 part 4 (1983) 
(4 to 900) kN
不包含壓縮法

報告簽署人: 林鈺翰; 蘇元莉

(以下空白) 


